FORSCHUNGSINSTITUT

FUR ANORGANISCHE WERKSTOFFE AONET
GLAS/KERAMIK GMBH DAP-PL-1491.00
Heinrich-Meister-StraRe 2 D-56203 Hohr-Grenzhausen Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAP o
Tel. ++49 (02624-1860  Email no@igiceramide e g e Gt e
FAX: ++49 (0)2624-6440  http:/www.fgk-keramik.de Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren.

Ewald Hildebrandt GmbH & Co. KG

PI’UfberiCht 0091'14 far Feldstrae 30

44867 Bochum

1. Priifgegenstand:
Eine Probe mit der Bezeichnung ,EHA-Matte PVC-frei*.
. Eingangsdatum des Priifgegenstandes:
29.01.2014
3. Datum der Priifung:
05.02.2014
4. Prifverfahren:

N

Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft fiir nassbelastete BarfuRbereiche, Begehungsverfahren,
schiefe Ebene, DIN 51097.

5. Probenahme/Probenvorbereitung:

Die Probenahme und Anlieferung erfolgten durch den Auftraggeber.
Die Probe wurde im Anlieferungszustand mit den Malen von 100 cm x 50 cm zur Messung eingesetzt.

6. Ergebnisse:
Mittlerer Neigungswinkel: 30 ° Bewertungsgruppe: C
Bewertungsschema DIN 51097:
Mittlerer Bewert
Neigungswinkel ewertungsgruppe

>12° A

>18° B

224° C

7. Messunsicherheiten:
Auf Anfrage.
8. Schlusswort:

Die Untersuchungen wurden unter Beriicksichtigung neuester wissenschaftlich-technischer Erkenntnisse sorgféaltig
nach bestem Wissen und Gewissen durchgefiihrt. Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Prif-
gegenstande. Um Falschinterpretationen zu vermeiden, darf der vorliegende Bericht nur vollstandig kopiert und
weitergegeben werden. Auszugsweises Kopieren bedarf der schriftlichen Genehmigung durch das FGK.

07.02.2014
i.V. Stefan Link
QMB / Stelivertretender Laborleiter
Signiert von: Stefan Link
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